Табл. 1 Параметры элементарных ячеек твердого раствора геденбергит – эгирин (XAeg - мольная доля натрия (эгигина) в твердом растворе).

Tab. 1. Unit cell parameters of hedenbergite-aegirine solid solution (XAeg – the molar fraction of sodium (aegirine) in solid solution).

Рис. 1. Концентрационные зависимости параметров элементарных ячеек твердого раствора геденбергит - эгирин по данным: 1 - настоящей работы; 2 – [1], 3 - аппроксимация данных [1].

Fig. 1. Concentration dependences of unit cell parameters of hedenbergite-aegirine solid solution on the data: 1 - the present work; 2 - [1], 3 - approximation of data [1].
