Таблица
Вариации параметров элементарной ячейки апатита почечных, слюнных и зубных камней
Variations of crystal lattice parameters of apatites of renal, salivary and dental stones.
	Камни
	Параметры элементарной ячейки, Å

	
	a
	c

	Почечные
	9,395(4) – 9,457(4)
	6,849(3) – 6,885(4)

	Зубные
	9,431(3) – 9,454(3)
	6,857(2) – 6,887(2)

	Слюнные
	9,419(3) – 9,452(3)
	6,873(2) – 6,882(2)


