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Определению стандартных термодинамических свойств селенида серебра 

(науманнит) посвящены многочисленные измерения с использованием Ag+-проводящих 
(AgI, RbAg4I5) твердых электролитов [Osadchii, Echmaeva, 2007, с цитированной 
литературой]. В настоящее время можно считать, что свойства селенида серебра (Ag2Se) 
надежно определены и пригодны для отработки методики ЭДС-измерений в 
глицериновых растворах солей. 

Для реакции образования науманнита из элементов электрохимический процесс 
записывается следующим образом: 
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+
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 + Se = Ag2Se правый электрод (система образца) (+) 

2Ag + Se = Ag2Se суммарная потенциалобразующая реакция (1), 

которая реализована в электрохимической ячейке: 
(–)Pt | Ag | глицерин + KCl(sat.) + AgCl | Ag2Se, Se | Pt(+) (A) 

в интервале температур 310–400 K и атмосферном давлении. 
Температурная зависимость ЭДС (E(A), мВ) описывается линейным уравнением (2), 

что отвечает условию rCp постоянно и равно нулю: 

E(A), мВ = 219.79 + 0.1177·T,         (310<T/K<400),       R2 = 0.9856,         k = 32 (2) 

С использованием основных уравнений термодинамики [Kiukkola, Wagner, 1957] 
рассчитаны термодинамические свойства низкотемпературного науманнита при 
стандартных условиях (табл.). 

Таблица   
Сравнение значений стандартных термодинамических свойств науманнита 

Соединение ΔfG 
(kJ·mol-1) 

S 
(J·K-1·mol-1) 

ΔfH 
(kJ·mol-1) 

Ссылка 

-Ag2Se –49.47 149.99 –42.73 Osadchii, Echmaeva, 2007 

-Ag2Se –49.19 150.08 –42.41 новые данные 

Полученные результаты свидетельствуют, что глицериновые растворы соли 
потенциалобразующего элемента насыщенные по KCl являются перспективными 
электролитами, которые применимы для изучения более широкого спектра систем. 
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